Anlage 12.5.6.2a-neu_,

Grundbaulabor Bochum

Ingenieursgesellschaft fir Bauwesen,

Geologie und Umwelttechnik
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Seite 1
Auftragsnr.; 08-P-0605

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Nordmainische S-Bahn

Bearbeiter: Li

Entnahmestelle: 08/15 gP30
Tiefe: 20,5

Bodenart: U,t'.s'

Art der Entnahme: gestort

Datum: 06.08.2008 Probe entnommen am:

Wassergehalt w [%]

Plastizitatszahl I, [%]

46.0 >
\ Wassergehaltw = 20.9 %
42.0 \
- N FlieBgrenze w = 30.9 %
\ Ausroligrenze w, = 14.9 %
34.0 B o
gAiiii*iﬁ___jh Plastizitatszahl I, = 16.1 %
30.0 > ,
N\ Konsistenzzahl |, = 0.62
26.0 \\
220
10 16 20 25 30 35 40
Schlagzahl
Zustandsform .= 0.62
]
| halbfest | steif |  weich | breiig flissig
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
Wp w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragl
plastische
30
miltelplastische
Tone TM »
o e .
-\(\\e' Tone mit organischen
20 ] W\’ 1 Beimengungen, organische Tone OT
________________ ‘e'ChF und ausgepragt
______ plastisc B Schluffe | zusammendriickbare Schiuffe UA
Tone TL / mit organi-
! schen Beimen-
10 Sand-Ton- :
} gungen und organo-
= & ———_————ge—m'—?—chggr—— = ’1/ gene Schiuffe OU
| Zwschanbarpich =~ e |1 und millelplaslische
4 Sand-Schluff- leichl plasli- {Schluffe UM
0 Gemische SU sche Schiuffe UL !
0 10 20 30 3 40 50 60 70 80

Flielgrenze w, [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu_

Grundbaulabor Bochum

Ingenieursgesellschaft fir Bauwesen, Seite 2
Geologie und Umwelttechnik Auftragsnr.:
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Zustandsgrenzen nach DIN 18 122 O ———
. Tiefe: 3,0-3,3
Nordmainische S-Bahn Bodenart URms't
Art der Entnahme: ungestdrt
Bearbeiter: D& Datumn: Probe entnommen am: 30.06.08
32.0
_ 310
2 Wassergehalt w = 17.8 %
— 30.0
2 S FlieRgrenze w, = 27.8 %
= :
- 0,
R ) A E— >} Ausrollgrenze w,, = 19.5 %
)]
o 27.0 Plastizitatszahl I, = 8.3 %
(73]
) ;
g 26.0 = Konsistenzzahl | = 1.20
25.0
24.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
.= 1.20 Zustandsform
halbfest | steif |  weich | breiig | flussig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w) [%]
Wp w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragl
gg" plastische
— Tone TA
- )
= 30 4
=t o A * \\‘\\\'
0] mittelplastische n
g Tone TM '
.@ Tone mit organischen
_E 20 ' i Beimengungen, organische Tone OT ~ |
%] Ie|ch‘5 und ausgepragl
o plaslische Schluffe | zusammendriickbare Schiuffe UA
o Tone TL / mit organi-
10 SandTon. gunZZ:eSnzec:rr;:To-
T eeEs S D Gemisaha ST —0 -
L Spstnenversich o T und mittelplastische
% Sand-Schlufi- leicht plasli- 1 Schluffe UM |
0 Gemische SU sche Schluffe UL ] {
10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze w, [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu_

Grundbaulabor Bochum
Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70 44795 Bochum

Seite 3
Auftragsnr.: 08-P-0605

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Nordmainische S-Bahn

Bearbeiter: Kn Datum:

Entnahmestelle: 08/16 gP7
Tiefe: 4,0 -4.,6

Bodenart: U fs,ms,t'

Art der Entnahme: gestort
Probe entnommen am: 01.07.08

38.0
—, 370
e Wassergehalt w = 13.6 %
= 36.0
2 FlieRgrenze w, = 33.1%
% 35.0 Q)
< Ausroligrenze w, = 19.1 %
o 34.0 b
o 1\ .
o 330 pP—————t—— b Plastizitatszahl |, = 13.9%
n
0 )
© 320 5 Konsistenzzahl |, = 1.40
2 ™
31.0
30.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
o =1.40 Zustandsform
halbfest | steif | weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w.) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitadtsdiagramm
50
40
ausgepragt
;\? plastische
— Tone TA
i )
= 30 .y
] mitlelplastische
E Tone TM -
8 Teone mil organischen
._..N_.‘ 20 ] | Beimengungen, organische Tone OT
W |51°h¥ und ausgepragt
®© plastische Schluffe | zusammendriickbare Schiuffe UA
e e Tone TL —°8 / mil organi- i
! schen Beimen- !
10 Sand-Ton- - T
; gungen und organo- !
7 M___.u_‘@gnjgpbpﬁl___’_,”/Ir gene Schluffe QU i
| . Zwischenbereich - ! lund millelplastische |
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM |
0 Gemische SU sche Schiuffe UL | i
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze w, [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu_,

Grundbaulabor Bochum

Ingenieursgesellschafl fir Bauwesen, Seite 4
Geologie und Umwelttechnik Auftragsnr.:
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Zustandsgrenzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/19 gP3
L. Tiefe: 0,4-1,0
Nordmainische S-Bahn Budsnai 8.y
Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: Db Datum: Probe entnommen am: 04.07.08
52.0
_ 510 P> Wassergehalt w = 13.9%
= 500 \ FlieRgrenze w_ = 47.0 %
= - Ny Ausrollgrenze w, = 15.4 %
R N Plastizitatszahl I, = 31.6 %
g, -4l Konsistenzzahl I, = 1.03
— .
G 47.0 — = ~ Anteil Uberkorn i = 11.0 %
[72] o . _ &
§ 46.0 ) Wassergeh. Uberk. w, = 10.0 %
450 ] Korr. Wassergehalt = 14.4 %
44.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
l.=1.03 Zustandsform
|
halbfest | steif | weich | breiig | fliissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_bis w) [%]
W, W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragl
E plastische
= Tone TA
e b
= 30
_C .
[o] i miltelplastische
% i Teone TM
T |
= ! |
._g 20 ] ! _E-Be‘\mengungen, organische Tone OT
@ leichl i i ! und ausgepragt
© plastische ! Schiuffe | zusammendriickbare Schluffe UA
(o Tone TL ! mit organi-
10 SEAH-TER- ; schen Beimen-
: lgungen und organo-
7 L ) B ___(_3_8_!’!_1[.?_017_8_5]'____’7, igene Schiuffe OU
] % ‘f’fﬁﬁ?’f?r_e'ft’ _____ P ! und mittelplastische
3 Sand-Schiuff- leicht plasti- | Schiuffe UM 1
g Gemische SU sche Schluffe UL ! | !
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze w, [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu_,

Grundbaulabor Bochum
Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70 44795 Bochum

Seite 5
Auftragsnr.; 08-P-0605

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Nordmainische S-Bahn

Entnahmestelle: 08/19 gP8
Tiefe: 6,1-7,0

Bodenart: T,u'

Art der Entnahme: gestér

Bearbeiter: Kn Datum: Probe entnommen am: 04.07.08
76.0
£ 756 5 Wassergehalt w = 26.4 %
2 FlieRgrenze w = 75.6 %
= 752
= Ausrollgrenze w, = 22.8%
1]
[®)]
o 48 Plastizitatszahl |, = 52.8 %
w
7] ;
© Konsistenzzahl | = 0.93
; 74.4
Einpunktversuch
74.0 l l I
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
l. =093 Zustandsform
halbfest \ steif | weich 1 breiig | fliissig I
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w_) [%]
L p
W Wy
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
60
___________________________________________________________ = &
50 I
|
i
= [
S 40 /
- ausgepragl :
= plastische |
-CCU Tone TA :
B 30 , :
?(E mittelplastische N\ :
= Tone TM ° |
M = I
5 Tone mit organischen |
{0 20 1 Beimengungen, organische Tone OT '_:_‘
E leichl und ausgeprégl |
plaslische Schiuffe | zusammendriickbare Schluffe UA !
Tone TL / mil organi- :
10 Sand-Ten: schen Beimen- :
K gungen ung organo-
7 S CANICIROE o gene Schiuffe OU :
- e ‘_ZXW_S_GETETETE ________ < und mittelplaslische |
4 Sand-Schiufl- leichl plasti- Schiufie UM !
0 Gemische SU sche Schiuffe UL | 1
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu-,

Grundbaulabor Bochum
Ingenieursgesellschaft fir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Seite 6
Auftragsnr.: 08-P-0605

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Nordmainische S-Bahn

Bearbeiter: Li Datum: 13.08.2008

Entnahmestelle: 08/19 gP10
Tiefe: 8,0-9,0

Bodenart: T,u’

Art der Entnahme: gestort

Probe entnommen am: 04.07.2008

82.0
__ 800 P
e \ Wassergehalt w = 26.6 %
— 78.0
z AN FlieRgrenze w, = 71.1%
= 760 ‘\ g
- 0
< 740 - Ausroligrenze w,, = 20.8 %
5 720 \& Plastizitatszahl I, = 50.4 %
w b —— — - — ] i
[} .
© 700 Lo\\ Konsistenzzahl | = 0.88
= N ¢
68.0 ©
o \
66.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
l.=0.88 Zustandsform
halbfest |  steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w_bis w,) [%]
Wo Wy
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
60
et - 4 1T ‘?
l
= i
= I
— 40 T
& ausgepragt /,l/
— laslisch |
= pllis |
5 30 , i
;ES. ,  millelplastische N\ :
= ! Tone TM ;
et 1 o one mit organischen
% 20 i '\'\0\ T T Beimengungen, organische Tone OT
E leicht ! und ausgepragt [ i
plaslische ! Schluffe | zusammendriickbare Schiuffe UA |
Tone TL :/ mil organi- :
10 Sand-Ton- P schen Beimen- :
ungen und organo-
7 __________(_B_ETLS_C‘DQ_.S_T________;' geng Schiuffe (g)U :
L. o EVisthenberalel, -7 und mitlelplaslische I
4 Sand-Schluff- letchl plasti- Schiuffe UM {
0 Gemische SU sche Schiuffe UL | |
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze w, [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu-,

Grundbaulabor Bochum
Ingenieurgeselischaft fir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70 44735 Bochum

Seite 7
Auftragsnr.. 08-P-0605

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Nordmainische S-Bahn

Bearbeiter: Kn/Do Datum:

Entnahmestelle: 08/20 gP3
Tiefe: 1,1-2/4

Bodenart: S,tu

Art der Entnahme: gestort
Probe entnommen am: 02.07.08

40.0
— 3a I Wassergehalt w = 12.8 %
X, ’ FlieRgrenze w, = 32.5%
2 360 . Ausroligrenze w,, = 14.1 %
o \ Plastizitatszahl |, = 18.4 %
g B \ Konsistenzzahl |, = 1.02
% g00 (=== T == =1 —— Anteil Uberkorn i = 16.0 %
‘g“ S Wassergeh. Uberk. w,= 8.0 %
[
30.0 = Korr. Wassergehalt = 13.7 %
28.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
= ?.02 Zustandsform
halbfest |  steif |  weich | breiig | flassig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w bis w) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragt
s'_g' | plastische
= | Tone TA
- i
£ W
m© mitlelplastische !
% Tone TM L
-_._, v
j@ | Tone mit organischen
:g 20 1T 1 B 1 Beimengungen. organische Tone OT — |
7 leicht i ! und ausgeprigl
© plastische I Schiuffe | zusammendriickbare Schiuffe UA
o Tone TL | / mit organi- i
| i oo
10 SantTsie ; unschen 2e|me: ) :
Gemische ST | SRNCRIMRE PISERRY,
7 F —fommmems SomoSSoEhEooe——eet” | 1gene Schiuffe OU |
B Zwischenbereich _/” I und millelplastische i
4 Sand-Schluff- leicht plasti- | Schiuffe UM |
0 Gemische SU sche Schluffe UL i
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze w, [%]




Grundbaulabor Bochum

Anlage 12.5.6.2a-neu_

it
Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen, Seite 8
Geologie und Umwelttechnik mbH Auftragsnr.: 08-P-0605
Kohlenstr. 70 44795 Bochum
ZUStandsg renzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/20 gP14
L. Tiefe: 12,9-13,2
Nordmainische S-Bahn BORRaTE G
Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: Kn/Dd Datum: Probe entnommen am: 21.07.08
56.0
Wassergehaltw = 11.5 %
= 540 [ : . ,
s \ FlieRgrenze w_ = 48.9 %
3 520 Ausrollgrenze w,, = 18.0 %
c__g \ Plastizitatszahl |, = 30.9 %
g 508 . Konsistenzzahl I = 1.14
Pt H T ’\ oo 5
® 480 - Anteil Uberkorn G = 25.0 %
® \“\\ Wassergeh. Uberk. w, = 5.0 %
= 460 Korr. Wassergehalt = 13.7 %
44.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
lo=1.14 Zustandsform
|
halbfest |  steif |  weich | breiig | flissig ]
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w_bis w;) [%]
Wy W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragl
‘5'_9‘ plaslische
S IO ENURp I NN D
- ) . 7
= . : I
o : miltelplaslische |
UN., } Tone TM :
T i @ Tone mit organischen
;E 20 ] i M _:_i_Beimengungen, organische Tone OT
s leicht i ! ' und ausgepragt
= plastische | Schiuffe | zusammendriickbare Schluffe UA
o Tone TL :/ mit organi- | E
" schen Beimen- |
10 Sand-Ton-
; gungen und organo-
Gemische ST 1
7 o e R gene Schiuffe OU
| Zwischenbereich - und millelplaslische
2 Sand-Schiufi- leicht plasti- | Schiuffe UM i
0 Gemische SU sche Schiuffe UL | !
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze w, [%]




Grundbaulabor Bochum

Anlage 12.5.6.2a-neu-

Ingenieursgesellschaft fir Bauwesen, Seite 9
Geologie und Umwelttechnik Auftragsnr.:
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
ZUStandsg renzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/20 gP16
L. Tiefe: 13,3 -13,7
Nordmainische S-Bahn Bodenart: T.u
Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: D& Datum: Probe entnommen am: 21.07.08
70.0
2 696 Wassergehalt w = 24.7 %
z > FlieRgrenze w = 69.3 %
T 692
o :
< Ausrollgrenze w,, = 22.5 %
22 .
S 68.8 Plastizitatszahl |, = 46.9 %
7
® Konsistenzzahl |, = 0.95
< 684
Einpunktversuch
68.0 ] | ]
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
I, =0.95 Zustandsform
halbfest | steif | weich \ breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
W Wi
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50 T
—————————————————————————————————————————————————————————— E
I
I
[
40 |
ausgepragl :
) plastische !
= Tone TA |
= 30 ‘ i
= . . NS I
[o mittelplastische ,‘q, |
E ! Tome TM AN !
o A ) ) !
- ,\,:\\ Tone mit organischen !
.*’l_“ 20 ] \x\’ 1 Beimengungen, organische Tone OT
o leichl und ausgeprégt i
& plastische Schluffe | zusammendriickbare Schiuffe UA
o Tone TL / mil organi- i
Sand-T schen Beimen- !
10 Gan - ZH-ST gungen und organo- |
= e Weﬁjf@_ AR e gene Schiuffe OU :
| Zwischenbereich - und millelplastische {
4 Sand-Schluff- leichl plasti- 1 Schiuffe UM I
0 Gemische SU sche Schluffe UL | {
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze w, [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu

Grundbaulabor Bochum
Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70 44795 Bochum

Seite 10
Auftragsnr.: 08-P-0605

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Nordmainische S-Bahn

Entnahmestelle: 08/20 gP17
Tiefe: 14,0-14,4

Bodenart: U ts'

Art der Entnahme: gestort

Bearbeiter: Kn Datum: Probe entnommen am: 21.07.08
76.0
— 740 >
o . \ Wassergehalt w = 26.3 %
y Tad \\ FlieRgrenze w,_ = 67.2 %
©
< e \\Q\ Ausrollgrenze w,, = 25.3 %
o v i
£ 680 T ] _ _\_¢\ Plastizitatszahl |, = 41.9 %
2}
2] .
g &80 By Konsistenzzahl |, = 0.98
= 640 -
: \)
62.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
.= 0.98 Zustandsform
halbfest | steif | weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitdtsbereich (w _bis w;) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitadtsdiagramm
50
_______________________________________________________ @
40 i
ausgepragl :
e plaslische !
= Tone TA I
=B !
= g |
© mittelplaslische ’lfb |
I Tone TM AN I
h~ \ !
-:g .\6\9 Qj Tone mil organischen !
E 20 . ™ —i"Beimengungen, organische Tone OT — |
7] \e|c:h! 1 und ausgepragt |
&8 plastische Schiufie | zusammendriickbare Schiuffe UA
o Tone TL / mit organi- i i
3 1 |
t B :
- _,____.___‘jS?[ljlfi@bgg[___,_ gene Schiuffe QU i :
| Zwischenbereich - lund mittetplastische | '
Sand-Schluff- leicht plasti- | Schiufie UM ! |
0 Gemische SU sche Schiuffe UL 1 | i I
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu_

Grun‘dbaulabor Boch_um Seite 11
Ingenieursgesellschaft fliir Bauwesen, -
Geologie und Umwelttechnik Auftragsnr_:
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
ZUStandSQ renZeén nachDIN 18 122 Entnahmestelle: 08/20 gP19
.. Tiefe: 16,0 - 16,4
Nordmainische S-Bahn e
Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: D& Datum: Probe entnommen am: 21.07.08
78.0
< 760 P> Wassergehalt w = 27.4 %
2 FlieBgrenze w = 71.0%
T 740
£ \\ Ausrollgrenze w, = 24.5 %
D "
= 720 \\ Plastizitatszahl I, = 46.4 %
- N N I— e
© ™~ Konsistenzzahl |, = 0.94
= 700
68.0 \
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
o = 0.94 Zustandsform
halbfest | | steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w;) [%]
W W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
—————————————————————————————————————————————————————————— m
i
]
40 !
ausgepragt /
E’.;?' plastische E
o |
= 30 :
= ) ) I
© ! miltelplastische |
E { Tone T™ E
52 :{ 7 Tone mil organischen !
.E 20 ] t _E'Befmengungen. organische Tone OT
? leicht A ! und ausgepragt !
© plastische Schluffe | zusammendriickbare Schluffe UA
o Tone TL / mit organi- i i
B schen Beimen- | !
10 ana-ron- gungen und organc- | I
Gemische ST ! I
7 F S ol e S e yrd gene Schluffe OU | I
I & :E\f_lsi(ztfrlt_)?r_e@ ______ -~ und mitielplastische i !
4 Sand-Schiuif- leich plasti- | Schiuffe UM ! [
i Gemische SU sche Schiuffe UL : !
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80
FlieBgrenze w, [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu_

Grundbaulabor Bochum
Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70 44795 Bochum

Seite 12
Auftragsnr.: 08-P-0605

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Nordmainische S-Bahn

Bearbeiter: Kn/Dd Datum:

Entnahmestelle: 08/20 gP21
Tiefe: 18,1-18,5

Bodenart: T,u'

Art der Entnahme: gestort
Probe enthommen am: 21.08.08

84.0 \
82.0
9 \ Wassergehalt w = 30.1 %
= 80.0 ~
2 N FlieRgrenze w,_ = 73.8 %
= 78.0 © \
= 0
< 760 & Ausroligrenze w, 30.7 %
& 740 b—————t——— N Plastizitatszahl I, = 431 %
2 ™~
T 720 y Konsistenzzahl |, = 1.01
- AN
68.0
10 15 20 25 30 35 40
Schilagzahl
I & |1,01 Zustandsform
halbfest | steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w,) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
——————————————————————————————————————————————————————————— *-—7@
1
40
ausgeprégt /{
g plastische i
— }
- 30 |
i ! : |
© ; miltelplastische |
g E Tone TM L
5 | é
:_g 20 ] i _i-Beimengungen. organische Tone ot
%) leichl ! I und ausgeprégt | ]
N plaslische Schluffe | zusammendriickbare Schluffe UA
o Tone TL /;/ mit organi- i
" schen Beimen- !
10 aand-Ton: gungen und organo- }
Gemische ST 1
7 F e D e gene Schluffe OU I
- ____[ % ‘f_"cic_rl(irlt_’?[e'fﬁ _____ -~ und mittelplastische ;
4 Sand-Schluff- leicht plasti- | Schiuffe UM I
0 Gemische SU sche Schluffe UL !
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

Fliegrenze w [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu-,

Grundbaulabor Bochum Seite 13
Ingenieursgesellschaft flir Bauwesen, eie

Geologie und Umwelttechnik Auftragsnr.: 08-P-0605
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/20 gP23

o Tiefe: 19,0-19,5
Nordmainische S-Bahn Bodenask T.u

Art der Entnahme: gestort

Bearbeiter: Li Datum: 13.08.2008 Probe entnommen am: 21.07.2008
74.0
—. 730 o
= o Wassergehalt w = 295 %
= 71'0 FlieRgrenze w, = 69.5 %
= ;
< 700 \\ Ausrollgrenze w, = 25.9 %
[@)) R O O _h o
= \\ Plastizitatszahl |, = 43.6 %
1]
c;é 68.0 =~ Konsistenzzahl |, = 0.92
67.0
66.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
.= 0.92 Zustandsform
halbfest | [steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00

Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]

w, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
—————————————————————————————————————————————————————————— m
I
40 :
ausgepragt '
— i |
2 plastische |
— Tene TA I
o I
= 30 |'
e |
© mittelplastische 1
m Tone TM % }
1 \e ‘
+= i € _~7 Tone mil organischen !
g 20 ‘ 1 \?:\’ "1 Beimengungen, organische Tone OT
2] Ie\chF ! und ausgepragt dl
= plastische Schluffe E zusammendriickbare Schiuffe UA
o Tone TL / mil organi- i
Beimen- !
10 SERAST T P schen Beimen i
; gungen und organo- 1
Gemische ST 1
7 F SpEEERE T e anste gene Schluffe QU )
L e L%‘f’_'s_‘ihfr_‘lfr_e"ftj _____ - und mittelplaslische !
4 Sand-Schiuff- leicht plasli- | Schiufie UM i
0 Gemische SU sche Schiuffe UL !
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze w_[%]




Anlage 12.5.6.2a-neu-,

Grundbaulabor Bochum

Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen, Seite 14

Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70 44795 Bochum

Auftragsnr.: 08-P-0605

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Entnahmestelle: 08/24 gP9

e Tiefe: 7,8m
Nordmainische S-Bahn Bodenark: T
Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: Kn/D§ Datum: Probe entnommen am: 09.07.08
68.0 \
— 66.0 - 0
2 Wassergehalt w = 20.9 %
x 640 \ﬁ\ Fliegrenze w,_ = 60.4 %
g 620 Ausroll - 23.5 %
< \ roligrenze w,, = 5 %
D g0 F——mF———— —— o g
o a0 Plastizitatszahl |, = 36.9 %
D
) o .
‘é’ °8.0 N Konsistenzzahl |, = 1.07
56.0
54.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
o =1.07 Zustandsform
halbfest | steif ‘ weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w_bis w) [%]
w, i
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
——————————————————————————————————————————— —-ausgepragt
g plastische |!
S |
= 30 V
e : i
[u] 1 mitlelplastische :
DJ, \ Tone TM Y
m o\ . :
= @~ Tone mit organischen
_‘g 20 _ p:\’ TBeimengungen, organische Tone OT ~— |
72} leichl | und ausgepragl
«© plaslische Schiuffe | zusammendriickbare Schluffe UA
o Tone TL / mit organi- i |
i s 1 !
10 (S;nd,-n;n-s_r gun:c;:elzln?iec::;z:o- li 0
= --~——j——--—§m59— —e—————-—’—;‘ gene Schiuffe OU | }
B Zwischenbereich - und mittelplastische | :
Sand-Schluff- leicht plasti- iScthffe UM | I
0 Gemische SU sche Schiuffe UL i !
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w,_ [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu-

Grundbaulabor Bochum
Ingenieursgesellschaft fir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Seite 15
Auftragsnr.; 08-P-0605

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Nordmainische S-Bahn

Bearbeiter: Li Datum: 13.08.2008

Entnahmestelle: 08/24 gP12
Tiefe: 10,0

Bodenart: U, t

Art der Entnahme: gestort

Probe entnommen am: 09.07.2008

66.0
& 650 Wassergehalt w = 24.3 %
o%, \
2 640 < FlieRgrenze w,_= 61.9 %
@
£ S Ausrollgrenze w, = 21.3.9%
o 630 ~ 2
o o
5 $ Plastizitatszahl |, = 40.6 %
w 620 FE==m=mF===1 =
o
© \\ Konsistenzzahl |, = 0.93
= 610 ]
60.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
l.=0.93 Zustandsform
halbfest l steif | weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w _bis w) [%]
Wp w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
e e o B T A =
ausgepragl :
3 plastische }
25 Tone TA \
s )
= 30
ey z .
[ay] : mitlelplastische
E ? Tone TM
M |
pi i ” Tone mit organischen
.E 20 i ! —FBeimengungen, organische Tone OT
0 leicht | ! und ausgeprigl
© plaslische | Schluffe | zusammendriickbare Schiufie UA
o Tone TL ! mit organi- | i
1 o _ i |
10 Sand-Ton- | schen ielmen i :
Gemische ST | SNREER VHESHARDT | I
- e b i R R igene Schiuffe OU | |
| o 2y ischienbiareich e !und mittelplastische E !
4 Sand-Schlufl- leichl plasti- iSchluﬁe Um i |
0 Gemische SU sche Schluffe UL ! | : !
0 10 20 30 3 40 50 60 70 80

FlieRgrenze w, [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu_

Grundbaulabor Bochum

: % Seite 16
Ingenieursgesellschaft flir Bauwesen, -
Geologie und Umwelttechnik Auftragsnr.:
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
ZUStandsgrenzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/26 gP7
. Tiefe: 9,0-9,3
Nordmainische S-Bahn BssHER Tl
Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: D& Datum: Probe entnommen am: 04.08.08
76.0
74.0
1) \ Wassergehalt w = 221 %
= 720 AN
2 70.0 N FlieBgrenze w_= 66.0 %
© ' _ 5
< 680 \ Ausroligrenze w, = 20.6 %
D -
o G6.0 Plastizitatszahl |, = 45.4 %
w o
G 64.0 ~ Konsistenzzahl |, = 0.97
= .
62.0 <
o
60.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
l.=0.97 Zustandsform
halbfest | | steif | weich | breiig | fliissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w bis w;) [%]
Wp W
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
___________________________________________________ Lo g
i
)
40 ]
ausgepragt }
i plastische |
[+% |
— 30 i
% ; mittelplastische :
5’, i Tone TM :
= ] |
;5;“: ! 7 Tone mit erganischen
N 20 ] ! _fBeimengungen, organische Tone OT
w leicht I und ausgepragt i
AL plastische Schluffe | zusammendriickbare Schiuffe UA
o Tone TL / mil organi- i i
schen Beimen- | !
10 Sand;T(;n-ST gungen und argano- | !
7 F -1 ___.___‘kamls.g_ e gene Schiuffe OU | I
B o Zwischenbersich 4/” und mittelplastische E :
4 Sand-Schluff- Jeicht plasti- 1 Schluffe UM [ |
" Gemische SU sche Schluffe UL ' I
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

Flielgrenze w, [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu-

Grundbaulabor Bochum

Ingenieursgesellschaft fir Bauwesen, Seite 17
Geologie und Umwelttechnik Auftragsnr.:
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
ZUStandsg renZen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/28 gP5
.. Tiefe: 7,5 m
Nordmainische S-Bahn Bodenart: T.u'
Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: D& Datum: Probe entnommen am: 10.07.08
78.0
= 760 \ Wassergehalt w = 20.1 %
2 740 Fliekgrenze w = 70.2 %
©
< 720 Ausrollgrenze w,, = 211 %
)] N
S D R | _ Plastizitatszahl |, = 49.1 %
$ 70.0 \\
© o ss Konsistenzzahl |, = 1.02
= 680 <
BN
66.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
.= 1.02 Zustandsform
|
halbfest |  steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w bis w;) [%]
W, Wi
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
5 pfrree—— T 5
i
|
|
|
40 I
ausgepragt /
2 plastische !
= Tone TA |
- ’7,0\ i
= 30 g ]
= * ‘\\9‘\' |
© mittelplaslische ' 22} 1
5 ! Tone TM : !
e \ I
‘_.g .\6\3 *Tone mil organischen |
L 20 7 ?:\’ 1 Beimengungen, organische Tone OT
0 'e'ChF und ausgeprégl I[
L] plastische Schiuffe | zusammendriickbare Schiuffe UA
o Tone TL / mit organi- i i
7 ] |
10 Sand-Ton- gun:(;:el?nieo‘:;?:o— ; |
- - -——7——--9!3—”—"3—0}18-§T————’7— igene Schiuffe OU i ‘L
L ____ |Zwischenbereich - Lund miltelplastische | |
4 Sand-Schiuff- leichl plasti- | Schiuffe UM ; i
0 Gemische SU sche Schluffe UL i |
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze w, [%]




Grundbaulabor Bochum
Ingenieurgesellschaft fur Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70 44795 Bochum

Anlage 12.5.6.2a-neu1

Seite 18

Auftragsnr.: 08-P-0605

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Nordmainische S-Bahn

Bearbeiter; Kn Datum:

Entnahmestelle: 08/28 gP8
Tiefe: 9,5-10,0

Bodenart: T,u'

Art der Entnahme: gestort
Probe entnommen am: 10.07.08

82.0 >
o \ Wassergehalt w = 24.2 %
~ 780 N .
3 \ FlieRgrenze w, = 70.5 %
©
< 74.0 \\ Ausrollgrenze w, = 20.8 %
g T e L prase ,\\ Plastizitatszahl |, = 49.7 %
N .
© N Konsistenzzahl I, = 0.93
2 66.0 2
62.0
10 16 20 25 30 35 40
Schlagzahl
l.=0.93 Zustandsform
halbfest | | steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_bis w;) [%]
Wp W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50 === e s s B S B
|
[
\
I
]
40 :
ausgepragl /
'.a_ci' plaslische :
et i Tone TA |
_a i '2,0\ :
= 30 ! W [
" . h RN |
© miltelplastische : |
b Tone T™M 5 {
© \¢ !
= .\('\\@ 7 Tone mit organischen !
.E 20 ] \>:\' “"E'Beimengungen' organische Tone OT
73 Ielchl. i ! und ausgeprégt H
= plastische 1 Schluffe | zusammendriickbare Schiufie UA
o Tone TL / mil organi- i i
- & schen Beimen- | L
10 Sand‘ Ton gungen und organo- {
Gemische ST l
7 B et e Gl il 1 gene Schiuffe OU {
| Zwischenbereich - und mittelplaslische !
i Sand-Schiufi- leicht plasti- | Schiuffe UM \
0 Gemische SU sche Schluffe UL 1 | }
0 10 20 30 3 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w,_[%]




Grundbaulabor Bochum
Ingenieurgesellschaft fliir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70 44795 Bochum

Anlage 12.5.6.2a-neu-

Seite 19
Auftragsnr.: 08-P-0605

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Nordmainische S-Bahn

Entnahmestelle: 08/32 gP13
Tiefe: 9,5-10,0

Bodenart: T,u'

Art der Entnahme: gestort

Bearbeiter: D& Datum: Probe entnommen am: 23.07.08
62.0
L 600 Wassergehalt w = 17.7 %
2 \ FlieRgrenze w,_ = 56.0 %
S 580
©
< I Ausroligrenze w, = 16.9 %
g 56.0 ~ Plastizitatszahl |, = 39.1 %
W .
@ \'e\ Konsistenzzahl |, = 0.98
=< 540
52.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
I, =0.98 Zustandsform
halbfest || steif |  weich | breiig | fliissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitdtsbereich (w, bis w,) [%]
W, Wy
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
2|8 TR e e P | e BT SRS T Cooal
ausgeprigl
) plaslische
= Tone TA
- 30 }
= ; , Pl
o | miltelplaslische i
E . Tone TM !
4B L 7 Tone mit organischen
_g 20 _ ] _!'Beimengungen. organische Tone OT — |
n Ieu:h! }I ! und ausgepragt
S plastische | Schluffe | zusammendriickbare Schiuffe UA
o Tone TL ! mit ergani- i
" schen Beimen- '
10 zanq—Tt:]n-ST !gungen und organo- |
— -o-mnoo- EMISENE S mmm {gene Schluffe OU ]
B ) Zwischenbereich L 'und miltelplastische !
A Sand-Schluff- leicht plasti- EScthﬁe um !
0 Gemische SU sche Schluffe UL | | }
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu_,

Grundbaulabor Bochum .
Ingenieursgesellschaft fliir Bauwesen, Seite 20
Geologie und Umwelttechnik Auftragsnr.:
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Zustandsgrenzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/34 gP11
L. Tiefe: 8,8 -9,1
Nordmainische S-Bahn Sodenan: 0.7
Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: D& Daturn: Probe entnommen am: 14.07.08
56.0 \
—, 550
< \ Wassergehalt w = 16.8 %
— 540 -
2 o FlieRgrenze w, = 51.2 %
= i
B 52.0 \\\ Ausrollgrenze w, = 20.6 %
o ;e
o 510 /————g———- p—— \\ Plastizitatszahl |, = 30.6 %
w
w 5
© 500 R Konsistenzzahl |, = 112
2 . ¢
49.0 AN
48.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
= 1.12 Zustandsform
|
halbfest | steif | weich | breiig | flussig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w,,) [%]
Wy W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragl
B'_g' plastische
— Tene TA
—n- ———————————————————————————————————————————
— 30
e
© mitlelplaslische
m Tene TM
i
— ' !
g 20 . 1 TBeimengungen, organische Tone OT ~ |
2] IewchF ! und ausgepragt
i plastische Schluffe | zusammendriickbare Schluffe UA
o Tone TL / mit organi- 1 |
10 . _~ schen Beimen- | |
- gungen und organo- 1 |
Gemische ST i
7 Aptosesots o H s St G o gene Schluffe OU i
B _ Zwischenbereich o und millelplastische :
4 Sand-Schiuff- leicht plasli- 1 Schluffe UM [
0 Gemische SU sche Schluffe UL :
0 10 20 30 3 40 50 60 70 80
FlieBgrenze w,_ [%]




Grundbaulabor Bochum

Anlage 12.5.6.2a-neu_

Ingenieursgesellschaft fiir Bauwesen, - Seite 21
Geologie und Umwelttechnik Auftragsnr.; 08-P-0605
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
ZUStandsg re nzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/36 gP8
.. Tiefe: 9,2-9,9
Nordmainische S-Bahn ——
Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: Li Datum: 13.08.2008 Probe entnommen am: 11.07.2008
50.0
496
e 492 Wassergehalt w = 20.6 %
= e FlieRgrenze w,_ = 47.0 %
= 484
©
S 480 Bee Ausrollgrenze w, = 18.0 %
o s o
o 476 Plastizitatszahl |, = 28.9 %
B 472 R
© o bm————t——— — = Konsistenzzahl | . = 0.91
= 468 S c
46.4 ol o~ o
46.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
l, = 0.91 Zustandsform
|
halbfest | steif | weich { breiig | flussig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w) [%]
W w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragl
s'_g' E plastische
e | Tone TA
— oL o P L ] L 0] ER— FE -
= ; . N %
© 1 miltelplastische E o
g i Tone TM L
*g i  Tone mit organischen
g 20 » ! "1 Beimengungen, organische Tone OT |
w IEIChF i ! und ausgepragt
e plastische 1 Schluffe | zusammendriickbare Schluffe UA
o Tone TL / mil organi- E
schen Beimen- |
10 ;53and-T?1n-ST gungen und organo- |
d mloemrme ol I§.¢_ e e gene Schluffe OU |
| Zwischenbereich el und mittelplastische E
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM | :
0 Gemische SU sche Schiuffe UL | .
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w,_ [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu_

Grundbaulabor Bochum
Ingenieurgesellschaft flir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70 44795 Bochum

B Seite 22
Auftragsnr.: 08-P-0605

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Nordmainische S-Bahn

Bearbeiter: Do Datum:

Entnahmestelle: 08/41 gP6
Tiefe: 6,0-6,4

Bodenart: T,u'

Art der Entnahme: gestort
Probe entnommen am: 14.08.08

FlieRgrenze w, [%]

60.0
B \ ) .
T 580 = Wassergehalt w = 21.2 %
2 \ FlieRgrenze w,_ = 54.1 %
= 56.
©
< N Ausrollgrenze w,, = 221 %
o
o g _ o
o 54.0 N Plastizitatszahl |, = 32.0%
[22] .
Ly FRE Konsistenzzahl I = 1.03
50.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
l, = ?_03 Zustandsform
halbfest | steif |  weich | breiig | flussig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitdtsbereich (w, bis w;) [%]
Wep W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt
iy plastische
O\-—\' __________________________________________ _To
[+%
_ 30
ﬁ  mitlelplastische b
y) i Tone TM 3 Q:\I
- | “
Hy] ] \e L :
= i Tone mit organischen
.E 20 ] ! | Beimengungen, organische Tone OT
0 lsicht E und ausgepragt
© plastische ! Schluffe | zusammendriickbare Schiuffe UA
o Tone TL | mit organi- i
50 SR " schen ieimen- l{
. 1gungen und organe-
= = -——j—---GP—njEPbE—?I—-—-’-,v igene Schluffe OU {
| _____|éwischenbereich - ! und mittelplastische :
4 Sand-Schluff- leicht plasti- ESch[uffe Um !
0 Gemische SU sche Schiuffe UL | [ :
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80




Anlage 12.5.6.2a-neu_

Grunldbaulabor Bocr}um Seite 23
Ingenieursgesellschaft fir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik Auftragsnr.:
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
ZUStanngrenzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/51 gP12
L Tiefe: 12,5-13,0
Nordmainische S-Bahn Bodenart: T.u / ((Tst)
Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: D& Datum: Probe entnommen am: 21.07.08
48.0
° 460 Wassergehaltw = 9.1%
2 \ FlieBgrenze w, = 41.1%
)
< Ausrollgrenze w, = 22.2 %
o u
£ 420 ’\\ Plastizitatszahl I, = 18.9 %
% ____________ b
‘;“ 400 \ Konsistenzzahl | = 1.69
38.0
10 16 20 25 30 35 40
Schlagzahl
=i B8 Zustandsform
halbfest |  steif | weich | breiig | fiassig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w_bis w,) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragl
a'_g_' plastische
= Tone TA
- 1)
= 30 2
= : , e
o ! mitlelplastische
'?3_ E Tone T™ e
8 i Tone mil organischen
._g 20 ‘N AR ) RO I 1 Beimengungen, organische Tone OT ~ |
0 'E'Cht i ; und ausgepragt
o plastische i ¥” Schluffe  zusammendriickbare Schiuffe UA
o Tone TL ! mit organi-
10 Sand-Ton- L gariminger:
Gemische ST o g
7 e P e L A S o 1gene Schiuffe OU
B Zwischenbereich - jund mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- iSch\uHe UM
0 Gemische SU sche Schiuffe UL | 1
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80
Fliegrenze w, [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu_

Grundbaulabor Bochum Seite 24
Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen, -
Geologie und Umweltlechnik mbH Auftragsnr.. 08-P-0605

Kohlenstr. 70 44795 Bochum

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/56 gP2
L. Tiefe: 1,1-1,8
Nordmainische S-Bahn Bodenart: U.Ls
Art der Entnahme: gestért
Bearbeiter: D& Datum: Probe entnommen am: 23.07.08
86.0
— 840 ™
e \ Wassergehalt w = 43.4 %
3 82.0 \.\ FlieRgrenze w, = 76.4 %
©  80.0 _ 0
JGU:)} \\ Ausroligrenze w, 254 %
— 78.0 PI o —
astizitatszahl |, = 51.0 %
% e I V_X\ P °
g ' N Konsistenzzahl |, = 0.65
74.0 \“\
72.0 \
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
Zustandsform = 0.65
|
| halbfest | steif | weich | breiig flissig
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w,) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
60
0 F—1——F e
I
i
l‘—°| I
e 40 4/
& ausgepragl :
r— plastische |
= Tone TA :
6 30 |
:Esl mittelplastische :
= T
N one TM o I
"J-', Tone mil organischen |
© 20 . ~T Beimengungen, organische Tone 0T~ 1|
E leicht und ausgepragl |
plastische Schiuffe | zusammendriickbare Schluffe UA !
Tone TL / mit organi- :
Sand-Ton- schen Beimen- 1
10 Gan he ST gungen und organo- T
7 B Eim s EnT'Sfc-- R gene Schiuffe OU }
- ——— Zwisehennercich ,,f/ und mittelplastische |
Sand-Schluff- leicht plasti- Schiuffe UM :
0 Gemische SU sche Schiuffe UL | |
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w,_ [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu_
Grundbaulabor Bochum

Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen, Seite 25

Geologie und Umwelttechnik mbH Auftragsnr.: 08-P-0605
Kohlensir. 70 44795 Bochum

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/58 gP2
L. Tiefe: 2,56-3,0
Nordmainische S-Bahn e —
Art der Entnahme: gestort
Bearbeiler: Kn Datum: Probe entnommen am: 29.07.08
118.0 P>
< \ Wassergehalt w = 78.3 %
2 1140 = FlieRgrenze w, = 108.3 %
©
£ \ Ausrollgrenze w,, = 29.8 %
S 110.0 e
s oo 1 ] N Plastizitatszahl I, = 78.5 %
N
B e \ Konsistenzzahl |, = 0.38
= N
o[ \J
102.0
10 15 200 25 30 35 40
Schlagzahl
Zustandsform lo=0.38
| halbfest | steif |  weich | breiig fliissig
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w_bis w,) [%]
W, Wi
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Plastizitatsdiagramm
N——— T T——T——T—— =
70
+1
60 Pt
S v
& 50 i
= !
®© i
g 40 ;
i Akaine i
N Tone TA 1
= 30 i
‘C_ﬁ ;l :;:I‘:::“snhe {
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Grundbaulabor Bochum

Anlage 12.5.6.2a-neu_

: Seite 26
Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen, s
Geologie und Umwelttechnik mbH Auftragsnr.: 08-P-0605
Kohlenstr. 70 44795 Bochum
ZUStandSQrenzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/60 gP2
L. Tiefe: 2,6 -3,0
Nordmainische S-Bahn Bodenart: U ts
Art der Entnahme: gestiort
Bearbeiter: D& Datum: Probe entnommen am: 30.07.08
52.0
= T \\ Wassergehalt w = 29.9 %
g [+ = . [s]
= 500
2 FlieRgrenze w,_= 47.4 %
% 49.0 \
T . Ausrollgrenze w, = 20.3 %
o 48.0 ~ P
® -t —— i = 0
o 47.0 < Plastizitatszahl [, = 271 %
7] .
T 46.0 Konsistenzzahl |, = 0.64
= ™~ d
45.0
440
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
Zustandsform . = 0.64
|
| halbfest | steif |  weich | breiig fliissig
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitdtsbereich (w,_bis w_) [%]
W Wy
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragt
g plaslische
_D_
— 30 1
= . . i
I et S e e e e e e T mittelplastisch-& !
o | Tone TM L 3
b=t I |
:"g E y .‘e\ql
.E 20 ] ! | _E'Beimengungen, organische Tone OT
5 Ielch! ! ! ! und ausgepragt
« plastische | Schluffe | zysammendriickbare Schiuffe UA
o Tone TL ! mil organi-
10 gand_—Tzn- o1 lgun;(;TleSngec:':;:l'O- 1
- _,ﬁ_iigu,f-ﬂjijs.ﬁiﬁeﬁﬁ____/,, igene Schluffe QU {
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Fliebgrenze w, [%]




Grundbaulabor Bochum

Anlage 12.5.6.2a-neu—

Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen, Seite 27
Geologie und Umwelttechnik mbH Auftragsnr.: 08-P-0605
Kohlenstr. 70 44795 Bochum
ZUStandsg renzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/60 gP12
L. Tiefe: 9,6 - 9,9
Nordmainische S-Bahn Bodenart: U.Ls'
Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: Kn Datum: Probe entnommen am: 30.06.08
92.0
= 900 \ Wassergehaltw = 31.6 %
3 880 FlieRgrenze w, = 84.2 %
= \ _ .
< 860 Ausroligrenze w, = 29.0 %
o N
= o \\ Plastizitatszahl I, = 55.2 %
A 840 [~ 71— — \
© N Konsistenzzahl |, = 0.95
S 520 <
80.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
lc=0.95 Zustandsform
halbfest | | steif | weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w_bis w;) [%]
Wp Wi
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Plastizitatsdiagramm
60
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Anlage 12.5.6.2a-neu-

Grundbaulabor Bochum

Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70 44795 Bochum

Seite 28
Auftragsnr.: 08-P-0605

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Entnahmestelle: 08/60 gP19
Tiefe: 14,4 - 14,6

Nordmainische S-Bahn Bodenart: T.u'
Art der Enthahme: gestort
Bearbeiter: D& Datum: Probe entnommen am: 30.07.08
940 \
e 920 \ Wassergehalt w = 31.5%
2 900 e FlieRgrenze w,_ = 86.2 %
©
T 80 5 Ausrollgrenze w, = 28.8 %
o i
@ = Plastizitatszahl |, = 57.3 %
w 860 F————1 T =
] .
g \\ Konsistenzzahl I, = 0.95
84.0 \\
82.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
. =0.95 Zustandsform
halbfest | | steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w_ bis w;) [%]
Wp W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Plastizitatsdiagramm
60
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Anlage 12.5.6.2a-neu-

Grundbaulabor Bochum
Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70 44795 Bochum

Seite 29
Auftragsnr.: 08-P-0605

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/62 g5
L. Tiefe: 7,0-7,6
Nordmainische S-Bahn Bodenart: T.u'
Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: Do Datum: Probe entnommen am: 29.07.08
74.0
L 736 1 Wassergehalt w = 28.2 %
= FlieRgrenze w = 73.5 %
= 7l
< Ausrollgrenze w, = 29.0 %
D) . wg wa
= 123 Plastizitatszahl I, = 44.5 %
7
© Konsistenzzahl |, = 1.02
= 724
Einpunktversuch
72.0 | | |
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
I, = ?_02 Zustandsform
halbfest |  steif |  weich | breiig | flussig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
W, W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
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Anlage 12.5.6.2a-neu-

Grundbaulabor Bochum
Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70 44795 Bochum

Seite 30
Auftragsnr.: 08-P-0605

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Nordmainische S-Bahn

Entnahmestelle: 08/62 gP8
Tiefe: 9,3-9,7

Bodenart: U tfs

Art der Entnahme: gestort

Bearbeiler: Kn Datum: Probe entnommen am: 29.07.08
88.0
g 86.0 \ Wassergehalt w = 34.6 %
= FlieRgrenze w = 82.0 %
T 840 °
©
o N Ausroligrenze w, = 42.7 %
O) "
o 820 Plastizitatszahl |, = 39.3 %
7]
0 .
© ™~ Konsistenzzahl |, = 1.21
= 800 ~
78.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
.= 1.21 Zustandsform
halbfest |  steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Plastizitatsdiagramm
50
) e e e e e e o f s o et —®
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Anlage 12.5.6.2a-neu-

Grundbaulabor Bochum Seite 31
Ingenieursgesellschaft fir Bauwesen, eie
Geologie und Umwelttechnik Auftragsnr.:
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Zustandsgrenzen nach DIN 18 122 Eriomhmexidias GEBEUST
L. Tiefe: 9,0-9,3
Nordmainische S-Bahn Hodarart: ‘T
Art der Entnahme: ungestért
Bearbeiter: D& Datum: Probe entnommen am:
98.0
* 90 \\ Wassergehalt w = 40.6 %
3 94.0 \ FlieRgrenze w, = 89.9 %
] = 0
£ 920 - Ausrollgrenze w, = 39.6 %
o N
o \ Plastizitatszahl |, = 50.4 %
@ 90.0 —_——t—t—
2 \\ Konsistenzzahl |, = 0.98
= 880 \\
86.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
l.=0.98 Zustandsform
halbfest ||  steif |  weich | breiig | flssig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
W, W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Plastizitatsdiagramm
60
T e 8
i 40
it ausgepragt
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:'ﬁ Tone TM LQ?‘
ﬁ ‘((\?r\? Tene mit organischen
© 20 T Beimengungen, organische Tone OT
E leichl ! und ausgepragt ‘
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Anlage 12.5.6.2a-neu_

Grundbaulabor Bochum
Ingenieursgeselischaft fiir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Seite 32
Auftragsnr.: 08-P-0605

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Nordmainische S-Bahn

Bearbeiter. Han Datum: 27.10.2008

Entnahmestelle: 08/71 gP1

Tiefe: 0,5-1,0

Bodenart: U.fs

Art der Entnahme: gestort

Probe entnommen am: 04.08.2008

280.0 \
T 2400 \ Wassergehalt w = 27.6 %
2 200.0 ‘\ FlieRgrenze w, = 898.5 %
e -]
©
160.0 = 0
= \\ Ausrollgrenze w, 19.2 %
2 120.0 _ ~ .
& : N Plastizitatszahl |, = 79.3 %
[ i e T e R r— \ 2
2] %
g 80.0 AN Konsistenzzahl |, = 0.89
40.0 \{ 0
0.0 o
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
. =0.89 Zustandsform
|
halbfest |  steif |  weich | breiig | flussig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w,) [%]
Wp W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Plastizitatsdiagramm
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Anlage 12.5.6.2a-neu_,

Grundbaulabor Bochum
Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70 44795 Bochum

Seite 33
Auftragsnr.: 08-P-0605

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Nordmainische S-Bahn

Entnahmestelle: 08/75 gP4
Tiefe: 0,.9-1.,4

Bodenart: Ut,s

Art der Entnahme: gestorl

Bearbeiter: D& Datum: Probe entnommen am: 04.07.08
50.0
480 P> Wassergehalt w = 129 %
: \ FlieRgrenze w,_= 43.3 %
= 460 &
< \ Ausroligrenze w,, = 13.4 %
& ™~ i
o 440 ~ Plastizitatszahl [, = 29.9 %
o T T T TTT T T \
w
] Konsistenzzahl | . = 1.02
= 420 g C
40.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
I, = |1‘{)2 Zustandsform
halbfest | steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w.) [%]
W, W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
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Anlage 12.5.6.2a-neu_,

Grundbaulabor Bochum

Ingenieursgesellschaft fir Bauwesen, Seite 34
Geologie und Umwelttechnik Auftragsnr.:
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
ZUStandsg renzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/76 UP1
L. Tiefe: 9,0-9,3
Nordmainische S-Bahn Bodenart: U.ts
Art der Entnahme: ungestort
Bearbeiter: D& Datum: Probe entnommen am: 09.07.08
52.0
— 510
2 Wassergehalt w = 225 %
— 500
2 FlieRgrenze w, = 46.6 %
= 490 o 9 L ’
— 0
S 480 Ausroligrenze w,, = 16.3 %
o ,
O 470 Plastizitatszahl |, = 30.3%
@ U b= — F— —\"\
©  46.0 Konsistenzzahl |, = 0.80
= ™~
45.0 ~J
440
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
.= 0.80 Zustandsform
halbfest | steif | weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
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ausgepragt
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i |
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Anlage 12.5.6.2a-neu_,

Grundbaulabor Bochum
Ingenieursgesellschaft fir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum

Seite 35
Auftragsnr.: 08-P-0605

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Nordmainische S-Bahn

Bearbeiter: Klein Datum: 13.08.2008

Entnahmestelle: 08/77 gP7

Tiefe: 5,8

Bodenart:

Art der Entnahme: gestort

Probe entnommen am: 09.07.2008

34.0
330 P>
= \ Wassergehalt w = 17.3 %
— 32.0
2 15 Tys FlieRgrenze w, = 29.5 %
= i
) 0
< 300 - Ausroligrenze w, = 14.5 %
e e Mty F—— "
o 290 \\ Plastizitatszahl I, = 151 %
2]
wn .
g 28.0 \o\\ Konsistenzzahl |, = 0.81
27.0
26.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
I =0.81 Zustandsform
halbfest | steif | |  weich | breiig | flussig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w bis w,) [%]
w, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragl
;3' plastische
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2 i N
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FlieBgrenze w, [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu_,

Grundbaulabor Bochum

Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen, Seite 36
Geologie und Umwellttechnik mbH Auftragsnr.: 08-P-0605
Kohlenstr. 70 44795 Bochum
Zustandsgrenzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/77 gP13
. Tiefe: 10,8-11,4
Nordmainische S-Bahn Bodenar: Ul
Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: D& Datum: Probe entnommen am: 09.07.08
100.0
< 980 \ Wassergehalt w = 421 %
2 9.0 FlieRgrenze w, = 92.5 %
© \ -
< 940 \ Ausrollgrenze w, = 39.1 %
o
5 2 b——e—e—e_—_d___ L Plastizitatszahl |, = 53.4 %
% 92.0 \\ 3
© Konsistenzzahl | = 0.94
= 900
P
88.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
o = 0.94 Zustandsform
halbfest | | steif |  weich | breiig | flussig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
Wi Wi
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Plastizitadtsdiagramm
60
___________________________________________________________ /_@ /
50 ey
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FlieBgrenze w, [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu_

Grundbaulabor Bochum

Ingenieursgesellschaft flir Bauwesen, Seite 37
Geologie und Umwelttechnik Auftragsnr.:
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Zustandsgrenzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/79 gP7
L. Tiefe: 8,0-86
Nordmainische S-Bahn Bodenart: Uts
Art der Entnahme; gestort
Bearbeiter: D& Datum: Probe entnommen am: 22.07.08
54.0
= 0 w halt 19.1 %
~o assergenaltw = i (i}
= 520 P
E . FlieRgrenze w = 49.4 %
= ;
= Ausrollgrenze w_ = 171 %
o 500 P
L ot sl — Plastizitatszahl | 32.4 ¥
astizitatsza = §
g 49.0 ~_ p o
cgu 48.0 I~ Konsistenzzahl | = 0.94
47.0
46.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
I = 0.94 Zustandsform
halbfest | steif | weich | breiig | fliissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w) [%]
We W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragl
.é'_g' plastische
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Grundbaulabor Bochum
Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen,

Geologie und Umwelttechnik mbH

Kohlenstr. 70 44795 Bochum

Anlage 12.5.6.2a-neu-,

Auftragsnr.. 08-P-0605

Seite 38

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Nordmainische S-Bahn

Entnahmestelle: 08/79 gP16
Tiefe: 13,4 - 14,0

Bodenart: Ut fs'

Art der Entnahme: gestirt

Bearbeiter: Kn Datum: Probe enthommen am: 22.07.08
38.0 \
— 37.0
= \ Wassergehalt w = 14.9 %
— 36.0
z 550 ‘\ FlieRgrenze w = 33.6 %
= .
< ~_ Ausrollgrenze w,, = 17.4 %
o 340 3 P
o [T T r—— .
o — ™~ Plastizitatszahl |, = 16.2 %
73
© 320 et Konsistenzzahl I = 1.15
= s :
31.0
30.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
l.=1.15 Zustandsform
halbfesl | steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.60 0.00
Plastizitatsbereich (w,_bis w,) [%]
W, W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragl
o\'? plastische
— Tone TA
o
= 30
=
™ 1 mittelplastische
% | Tone TM '4
..E_E, i .\({\Q’\QI Tone mil organischen
-E 20 ! \x\’ _E'Beimengungen, organische Tone OT
w leicht o I und ausgepragl
@ plastische G; :l Schluffe | zusammendriickbare Schiuffe UA
o Tone TL | ! mit organi- i
10 N - : : schen 3eimen- I
Gemische ST ¢ {ROsAeS BIanEr
7 F e e R e ) = | tgene Schiuffe OU |
L. sl SN ECHERDSOIC ~ ! tund mittelplastische |
4 Sand-Schluft- leicht plasli- '{Schluﬁe Um !
0 Gemische SU sche Schiuffe UL | i
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze w,_[%]




Anlage 12.5.6.2a-neu_,

Grundbaulabor Bochum
Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70 44795 Bochum

Seite 39
Auftragsnr.. 08-P-0605

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Nordmainische S-Bahn

Bearbeiter: Kn/Dé Datum:

Entnahmestelle: 08/84 gP10
Tiefe: 12,7 - 13,0

Bodenart: T,u'

Art der Entnahme: gestort
Probe entnommen am: 24.07.08

52.0
e 500 \\ Wassergehalt w = 17.9 %
2 480 < FlieRgrenze w, = 44.0 %
C_U \ —_ 0,
S 460 S~ Ausrollgrenze w, = 19.2 %
o
Z ™~ Plastizitatszahl I = 24.7 %
@ 44.0 >
© N Konsistenzzahl |, = 1.05
= 420 N
RN
40.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
l, = ?,05 Zustandsform
halbfest | steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w_bis w.) [%]
W W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragt
.5'? plastische
— i Tone TA
- 30 i -
= . : ! N\
(0] ! mitlelplaslische !
Q —————————————————————————————— —1:-— Tone TM g Y
=1 1 ! \
-g | I e QI Tone mit organischen
:g 20 ] ! _I:_Beimengungen, organische Tone OT
e ]etcht_ E q 1 und ausgepragt
oy plastische | Schiuffe | zusammendriickbare Schiuffe UA
o Tone TL ! mit organi- F
10 Sand-Ton- ! unsZ:eSn?jec;rrne: 2 wt
Gemische ST 1aHag gano-
7 i immimininintrialeini: Siiaaii - > igene Schiuffe OU |
| Zwischenbereich e 1und mitlelplastische j‘
. Sand-Schluff- leicht plasti- iSch[uffe UM {
0 Gemische SU sche Schluffe UL | | H i
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

Flielgrenze w, [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu_,

Grundbaulabor Bochum :
Ingenieursgesellschaft fir Bauwesen, Seite 40
Geologie und Umwelttechnik Auftragsnr.:
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
ZUStandsgrenzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/87 gP10
- Tiefe: 10,0-10,5
Nordmainische S-Bahn tedarars .
Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: D& Datum: Probe entnommen am: 04.08.08
58.0
_ 570 AN
) \ Wassergehalt w = 20.1 %
= 56.0 <]
2 o N FlieRgrenze w, = 53.4 %
= .
< \"\ Ausroligrenze w,, = 23.3 %
o 54.0 \ p
o | __ 1 _] I N
o 530 < Plastizitatszahl [, = 30.1 %
B N
g 52.0 \,\ Konsistenzzahl | = 1.10
51.0 i
50.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
), = ?_10 Zustandsform
halbfest | steif | weich | breiig ‘ flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w_bis w.) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragl
;5' plastische
= Tone TA
b !
o 30 ® - &
L . . | x \\P\\'
m : miltelplastische
ﬁ i Tone TM A
-@ Tone mil organischen
E 20 ] | Beimengungen, organische Tone OT
% leicht i und ausgeprégt
- plastische | Schluffe . zusammendriickbare Schiuffe UA
o Tone TL / mit organi- :
Sand.T " schen Beimen- !
10 an - on- gungen und organo- |
Gemische ST [
7 F e ella s e B R 1gene Schiufie OU |
] Zwischenbereich ~ !und mittelplastische :
4 Sand-Schluff- leicht plasti- iScthffe Um I
0 Gemische SU sche Schluffe UL | | !
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80
Flielgrenze w, [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu-,

Grundbaulabor Bochum

Ingenieursgeselischaft flir Bauwesen, Seite 41
Geologie und Umwelttechnik Auftragsnr.:
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
ZUStandSQrenzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/87 gP13
o Tiefe: 14,5- 14,8
Nordmainische S-Bahn Bodenart: T.u
Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: D& Datum: Probe entnommen am: 09.08.08
76.0
= 74.0 \0\ Wassergehalt w = 31.0 %
2 720 i FlieBgrenze w, = 66.4 %
T 700 ™. _ o
< \ Ausroligrenze w,, = 31.4 %
2 68.0 N
j . . —_—
% ____________ A Plastizitatszahl |, = 35.0 %
g 66.0 R Konsistenzzahl | = 1.01
64.0 \\\
62.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
I, = |1,01 Zustandsform
halbfest ‘ steif ‘ weich | breiig | flissig !
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w) [%]
A Wy
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragl
?_’?; ——————————————————————————————————————————— - plastische —{—=——- ® *d
_&
— 30
o
m ! mitlelplastische
ﬁ i Tone TM
@ i Tone mil organischen !
.E 20 ] ! 1 Beimengungen, organische Tone OT
e lelchl' i und ausgepréagt :
= plastische . Schluffe  zusammendriickbare Schluffe UA
o Tone TL ! mit organi- i
1 5 ]
10 Sand-Ton- ' schen Beimen- .
Gemische ST :gungen und organo- :
- e iR =71 {gene Schiuffe OU |
B Zwischenbereich - {und mittelpiastische :
& Sand-Schluff- leicht plasti- EScthﬁe um !
0 Gemische SU sche Schiuffe UL 1 | 1
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

Flieligrenze w, [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu—

Grundbaulabor Bochum .
Ingenieursgesellschaft fir Bauwesen, Seite 42
Geologie und Umwelttechnik Auftragsnr.:
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Zustandsgrenzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/88 gP13
o Tiefe: 14,6 - 15,0
Nordmainische S-Bahn BedstaE 18 e T
Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: D& Datum: Probe entnommen am: 04.08.08
80.0
= ™~
< 780 Wassergehalt w = 43.6 %
2 760 FlieRgrenze w, = 72.4 %
©
= 4]
5 740 Ausroligrenze w, = 41.2%
o
o _ |t-———4 L Plastizitatszahl |, = 31.2%
A 72.0 ol
® Konsistenzzahl | = 0.92
= 700
68.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
l.=0.92 Zustandsform
halbfest | [steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w bis w;) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragl
g plastische
[ WA g S QN S [ Y R S R S S : S SSPRN - ©, 7. 15 AN - .
= g =
= ; _ [
] miltelplastische |
o Tone TM !
Byt \Q/ |
50 .\6\@' Tone mil organischen !
.E 20 . \P\'\’ 1 Beimengungen, organische Tone OT — |
= lewm und ausgepragt | :
o plastische Schluffe | zusammendriickbare Schluffe UA
o Tone TL / mil organi- i
. s |
t samaTon 4 o Benen :
B ______.___hgr[l\ﬁslpjﬂ”___J_,,, gene Schiuffe OU :
| Zwischenbereich - und mittelplastische ]
4 Sand-Schiuff- leicht plasti-  {Schiuffe UM j
0 Gemische SU sche Schiuffe UL !
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80
Flielgrenze w, [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu-

Grundbaulabor Bochum Seite 43
Ingenieursgesellschaft fir Bauwesen, ene
Geologie und Umwelttechnik Auftragsnr.:
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Zustandsgrenzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/89 gP4
.. Tiefe: 5,0-5,5
Nordmainische S-Bahn Bodenart: S.Tu
Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: D& Datum: Probe entnommen am: 13.08.08
64.0
[
< 029 \ Wassergehalt w = 19.0 %
2 600 ~ FlieRgrenze w, = 55.4 %
©
< °8.0 \\ Ausroligrenze w,, = 23.7 %
U) .
= ——; T—— p—_— Plastizitatszahl I, = 31.7 %
® 540 BN
g ' Konsistenzzahl |, = 1.15
52.0 e
50.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
), & IHS Zustandsform
halbfest | steif l weich | breiig | fliissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w,) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragt
g:c:' plastische
PO U S PN T .
— 30
=
[oo] miltelplastische
E Tone TM .
T \
:‘.._B '\6\6 5 Tone mil organischen
:g 20 ] \>:\’ "1 Beimengungen, organische Tone OT
0 Iemhl. und ausgepragl
© plastische Schluffe | zusammendriickbare Schluffe UA
o Tone TL / mil organi- :
schen Beimen- !
10 Sand-Ton- L
. gungen und organo- [
7 F ______.___-ngj@ichf!ﬁl_ e / gene Schluffe OU {
| Zwischenbereich -~ und miltelplastische !
8 Sand-Schluff- leichl plasti- 1 Schluffe UM t
0 Gemische SU sche Schiuffe UL L
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80
Flielgrenze w, [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu—

Grundbaulabor Bochum Seite 44
Ingenieursgesellschaft fir Bauwesen, ere
Geologie und Umwelttechnik Auftragsnr.:
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Zustandsgrenzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/89 gP11
L. Tiefe: 11,1-11,5
Nordmainische S-Bahn Bodenart: Ut
Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: D& Datum: Probe entnommen am: 13.08.08
52.0
. 510
< Wassergehaltw = 18.1 %
—  50.0
> T FlieRgrenze w, = 46.8 %
% 49.0 \\
= 0
£ 480 Ausrollgrenze w, 23.4 %
o
o Plastizitatszahl |, = 23.3 %
% G0 e =0r———1 = _\L\ P
T 46.0 Konsistenzzahl |, = 1.23
=
45.0
44.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
.= 1.23 Zustandsform
halbfest | steif |  weich | breiig | flussig |
1.00 0.76 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w,) [%]
W W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragt
E ! plaslische
= i Tone TA
o i
— 30 1
Lo )
© 1 mitlelplastische i
L IR R A | T
-g 1 Tone mil organischen
.E 20 ] _E_Befmengungen‘ organische Tone OT
n leicht ' I und ausgeprégl
© plastische Schluffe | zusammendriickbare Schluffe UA
o Tone TL / mit organi- i
H : 1
10 gand.—Tc':n-ST gunzzr:legnsdec;r:;;zr:mo~ I
7 F -—7--747"—9—"—":'9— —e————--—’—;’ gene Schiuffe OU
| %\i\rlschenberelch P und mittelplaslische
Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM 1
0 Gemische SU sche Schiuffe UL | !
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80
FlieBgrenze w, [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu-

Grundbaulabor Bochum .
Ingenieursgeselischaft fur Bauwesen, Seite 45
GEO|OgiE und Umwelttechnik Auﬁragsnr‘:
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
ZUStandSQ renzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/90 gP3
L. Tiefe: 5,3-6,0
Nordmainische S-Bahn Badenait S.iu
Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: D& Datum: Probe entnommen am; 07.08.08
40.0
o 390 \ Wassergehalt w = 17.2 %
3 380 AN FlieBgrenze w, = 36.3 %
E N _ o
< 370 \\ Ausroligrenze w, = 17.4 %
o e
s _ t-————1t———- F—— 3 Plastizitatszahl I, = 18.9 %
2 36.0 ~
© Na Konsistenzzahl | = 1.01
=2 350 NN
34.0
10 15 20 26 30 35 40
Schlagzahl
5 & ?_01 Zustandsform
halbfesl | steif | weich r breiig | fliissig l
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w _bis w;) [%]
w, w,_
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragl
3'_2' plastische
— Tone TA
_o rLQ\
— 30 g
£ % 1 * \\9»
© ; miltelplastische
m E Tone TM
..g i Tone mit organischen
.g 20 ] At FTS e (R "1 Beimengungen, organische Tone OT
7] lemh@ E i und ausgeprégt
@ plaslische ! { Schluffe . zusammendriickbare Schiuffe UA
o Tone TL b mit organi-
10 gand'-Tin-ST ! g[un:(;:egn?jec::;z:;-
7 T igene Schiuffe OU
Zwischenbereich - lund mittelplastische
4 Sand-Schiuf- leicht plasti- | Schiuffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL | |
0 10 20 30 3 40 50 60 70 80
Flieigrenze w, [%]




Anlage 12.5.6.2a-neu—

Grundbaulabor Bochum

Ingenieursgesellschaft fiir Bauwesen, Seite 46
Geologie und Umwelttechnik Auftragsnr.:
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
ZUStandsgrenzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/90 gP10
L. Tiefe: 11,7 -11,9
Nordmainische S-Bahn Bodaiat T 5t
Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: D& Datum: Probe entnommen am: 07.08.08
64.0
= 620 oW Wassergehaltw = 23.9%
= \ FlieRgrenze w_= 57.6 %
S 600 ~
< \ Ausrollgrenze w, = 25.6 %
)] g 58
5 580 I —————1——— AP Plastizitatszahl |, = 32.0 %
7
§ - \\ Konsistenzzahl I, = 1.05
54.0 \
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
] |1,05 Zustandsform
halbfest |  steif |  weich | breiig | fliissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w;) [%]
w, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragl
'a_g' plastische
- < _Tone T#
B = e e e R @ '79
— 30 [
£ |
[0y} mittelplaslische !
Q Tone TM E.
@ Tone mil organischen
:Q 20 ‘ | Beimengungen, organische Tone OT
w leichl und ausgeprigl
o plastische Schluffe | zusammendriickbare Schiuffe UA
o Tone TL / mil organi- ]
fe \
10 Sand-Ton- gt 15 Brgans- 1
Gemische ST gung 9 |
7 B e e i e e gene Schluffe OU |
I | Fmischenberent: g und mittelplastische |
“ Sand-Schiuff- A‘ leicht plasti- 1 Schluffe UM 1
0 Gemische SU sche Schiuffe UL | | E
0 10 20 30 3 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w [%]




Grundbaulabor Bochum
Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH
Kohlenstr. 70 44795 Bochum

Anlage 12.5.6.2a-neu

Seite 47
Auftragsnr.: 08-P-0605

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Nordmainische S-Bahn

Entnahmestelle: 08/91 gP4
Tiefe: 5,0-5,3

Bodenart: T,u,fs

Art der Entnahme: gestort

Bearbeiter: Kn Datum: Probe entnommen am: 13.08.08
72.0 AN
9 \ Wassergehalt w = 22.3%
2 680 ™ FlieRgrenze w, = 62.6 %
© \
< N Ausrollgrenze w, = 276 %
o 64.0 \a\_. e .
B fresecomotn s shbases Plastizitatszahl |, = 35.0 %
n
h
© Konsistenzzahl | = 1.15
60.0 5
= <
56.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
l.=1.15 Zustandsform
halbfest | steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w bis w,) [%]
W w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt
E ————————————————— ot B G it -plaslische ——-
i Tone TA \
i !
= 30 .
£ . . * Qﬂ\’ |
@ mittelplastische 12 \
] Tone TM NS !
4 i
:‘g .\.5\8’\? Tone mil organischen
.g 20 ] px’\’ ~ 1 Beimengungen, organische Tone OT
17 leleht und ausgeprigt |
& plaslische Schiuffe  zusammendriickbare Schluffe UA
o Tone TL / mil organi- i
10 Sndiin. schen Beimen- I
Geriahis ST gungen und organo- :
7 F 1 Fm i A gene Schluffe OU I
. b ____ |Zwischanbergich - und miltelplastische |
8and-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM |
0 Gemische SU sche Schluffe UL I
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

Fliebgrenze w, [%]




Anlage 12.5.6.2a-neun

Grundbaulabor Bochum )
Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen, Seite 48
Geologie und Umwelttechnik mbH Auftragsnr.: 08-P-0605
Kohlenstr. 70 44795 Bochum
ZUStandSQrenzeﬂ nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/91 gP12
. Tiefe: 12,6 - 13,0
Nordmainische S-Bahn Budenak DS
Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: Kn Datum: Probe entnommen am: 13.08.08
44.0
43.0
9 Wassergehalt w = 20.7 %
— 420
2 o \ FlieRgrenze w,_ = 38.7 %
© ’ & - -
S 400 \°\\ Ausroligrenze w,, 19.2 %
D o aae
& 390 - Plastizitatszahl |, = 19.5 %
(T B me———— —
c;@ 38.0 s Konsistenzzahl |, = 0.92
<]
37.0 e
36.0
10 15 20 256 30 35 40
Schlagzahl
. =0.92 Zustandsform
[ nabfest| [steit | weich | breiig [ flussig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w _bis w;) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragt
) plastische
2. Tone TA
B )
= 30 ‘
= _ . N\
© ! miltelplastische ,\rg,
aN) i Tone TM Q-
&= | o
'_._“-i' E Tone mit organischen
:E 20 pm====== R e ==& i Beimengungen, organische Tone OT
] leicht i und ausgepragl
o plastische Schluffe | zusammendriickbare Schiuffe UA
o Tone TL ] mit organi-
; schen Beimen-
10 g:;%g;zr;—s_r igungen und crgano-
— G e e e igene Schluffe OU |
= stctleirlizerench . !und mittelplastische |
4 Sand-Schluff- leicht plasti- {Schiuffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL | A
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80
FlieBgrenze w, [%]




Anlage 12.5.6.2a-neuq
Grundbaulabor Bochum : _
Ingenieursgesellschaft fiir Bauwesen, Seite 49
Geologie und Umweltiechnik Auftragsn i
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
ZUStandSQ renzen nach DIN 18 122 Entnahmestelle: 08/92 gP5
L Tiefe: 6,4-6,5
Nordmainische S-Bahn Bodenart: U.tfs
Art der Entnahme: gestort
Bearbeiter: D& Datum: Probe entnommen am: 12.08.08
52.0
< 500 \\ Wassergehalt w = 17.8 %
z \ FlieRgrenze w, = 46.2 %
T 480 AN
% \ Ausrollgrenze w, = 20.9 %
|2 A A I ——— —— —
5 46.0 = Plastizitatszahl I, = 25.3 %
7 o ,
© N\ Konsistenzzahl [ = 1.2
=2 440 ‘\
42.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
le = 1.12 Zustandsform
|
halofest |  steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w _bis w) [%]
W, W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragt
S\'_D, ! plastische
o i Tone TA
i ! )
E 0 s
© 1 miltelplastische E A
'J-J" _________________________ T~ Tone TM "~ @ .
= H I
it i ¥~ Tone mit organischen
N 20 ‘ ! _—E_Beimengungen, organische Tone OT — |
-'g leicht i ! und ausgepragt
o) plaslische Schluffe . zusammendriickbare Schiuffe UA
o Tone TL / mit organi- i
schen Beimen- |
10 Sand-Ton- d T
Gomischs ST gungen und organo- |
7 o G e gene Schiuffe OU |
| e und mittelplastische |
. Sand-Schlufi- leicht plasti- 1Schluffe UM | ]
0 Gemische SU sche Schluffe UL ! i
0 10 20 30 3 40 50 60 70 80
FlieRgrenze w [%]




Grundbaulabor Bochum

Anlage 12.5.6.2a-neu-

FlieBgrenze w _[%]

Ingenieursgesellschaft fiir Bauwesen, Seite 50
Geologie und Umwelttechnik Auftragsnr
Kohlenstr. 70; 44795 Bochum
Zustandsgrenzen nach DIN 18 122 Eaimesiale: OEI2 6P8
L. Tiefe: 10,0- 10,5
Nordmainische S-Bahn Brdsia T.0s Kalla
Art der Entnahme: gestdrt
Bearbeiter: D& Datum: Probe entnommen am: 12.07.08
62.0
—. 61.0 0
0 Wassergehalt w = 27.0 %
— 60.0
2 T FlieRgrenze w,_ = 57.6 %
c_-'; 598.0 \:
< ™~ Ausrollgrenze w,, = 28.0 %
@ 58.0 ~—] P
|2 I . - s
o 570 Plastizitatszahl |, = 29.6 %
175
T 56.0 T Konsistenzzahl | = 1.03
=
55.0
54.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
le=1.03 Zustandsform
|
halbfest | steif | weich l breiig | flussig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w, bis w;) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitatsdiagramm
50
40
ausgepragt /
) | plaslische
= | Tone TA
= |
= K e S T L T e e s S S ittt =
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